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頁數: 1 of 3

送樣廠商 : 南亞塑膠工業股份有限公司嘉義四廠

樣品名稱 : 舒美家具板(Q-BOX 板)

===================================================================================================================

收件日 : 2022/06/15

測試期間 : 2022/06/15 to 2022/06/24

測試需求 : 依據客戶要求進行測試，測試項目請參閱測試結果表格。

測試結果 ： 請見下一頁。

測試報告

以下測試樣品係由申請廠商所提供及確認：

報告編號: HTH22600059　　　　　報告日期: 2022/06/24

南亞塑膠工業股份有限公司嘉義四廠

嘉義縣太保市北港路二段201號
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:

結果

No.1

mg/kg 2.5 n.d.

mg/kg 10 n.d.

mg/kg 5 n.d.

mg/kg 5 n.d.

mg/kg 5 n.d.

mg/kg 5 n.d.

mg/kg 5 n.d.

mg/kg 5 n.d.

mg/kg 16 n.d.

mg/kg 16 n.d.

- mg/kg - n.d.

1.

2.

3.

4.

5.

溶出鉻 (Cr) ( CAS No.7440-47-3 )

參考 CNS 15580-1(民國101年), 以紫外光-可見光分
光光譜儀(UV-Vis)分析。

參考CNS 4797-2 (民國111年)，以感應耦合電漿發射
光譜儀(ICP-OES)分析。

"-" = 無規格值

本報告不得分離或擷錄使用。

mg/kg = ppm；0.1% = 1000 ppm

RL = 報告極限值

n.d. = Not Detected (未檢出) = 小於 RL

備註：

溶出硒 (Se) ( CAS No.7782-49-2 )

游離甲醛 ( CAS No.50-00-0 )

游離甲醛 ( CAS No.50-00-0 )

溶出鉛 (Pb) ( CAS No.7439-92-1 )

溶出銻 (Sb) ( CAS No.7440-36-0 )

平均游離甲醛 ( CAS No.50-00-0 )

溶出汞 (Hg) ( CAS No.7439-97-6 )

溶出鎘 (Cd) ( CAS No.7440-43-9 )

測試結果

測試項目

溶出鋇 (Ba) ( CAS No.7440-39-3 )

單位

溶出砷 (As) ( CAS No.7440-38-2 )

RL測試方法

測試部位敘述

白色塑膠No.1
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** 報告結尾 **

* 照片中如有箭頭標示，則表示為實際檢測之樣品/部位。 *
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